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10.1 Перечень тем лекционных занятий
Тема 1. Введение. Классификация вяжущих веществ. 
Тема 2. Гипсовые и ангидритовые вяжущие вещества. 
Тема 3. Известь строительная воздушная.
Тема 4. Магнезиальные вяжущие вещества.
Тема 5. Гидравлическая известь. 
Тема 6. Романцемент. 

Тема 7. Портландцемент. Химический и минералогический состав клинкера. Способы производства. 
Тема 8. Физико-химические основы схватывания и твердения портландцемента. 

Тема 9. Разновидности портландцемента .

Тема 10. Активные минеральные добавки и пуццолановые цементы.

Тема 11. Шлаки и шлаковые цементы.

Тема 12. Глиноземистый цемент.

Тема 13. Гипсоцементнопуццолановые вяжущие. Кислотоупорный цемент.

Тема 14. Органические вяжущие вещества. Классификация, область применения.

Тема 15. Полимерцементные бетоны.

Тема 16. Битумы. Виды и марки. Дегти.
	№ п/п
	Наименование тем
	Количество контактных часов по видам занятий

	
	
	Лек.
	Прак.
	Лаб.
	СРС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Введение. Классификация вяжущих веществ
	1
	
	
	4

	2
	Гипсовые и ангидритовые вяжущие вещества 
	2
	2
	4
	8

	3
	Известь строительная воздушная. 
	2
	2
	2
	8

	4
	Магнезиальные вяжущие вещества
	1
	
	
	6

	5
	Гидравлическая известь. 
	1
	
	
	6

	6
	Романцемент
	1
	
	
	

	7
	Портландцемент. Химический и минералогический состав клинкера. Способы производства. 
	2
	3
	4
	12

	8
	Физико-химические основы схватывания и твердения портландцемента
	2
	2
	3
	10

	9
	Разновидности портландцемента
	2
	2
	
	10

	10
	Активные минеральные добавки и пуццолановые цементы
	2
	
	
	8

	11
	Шлаки и шлаковые цементы 
	4
	2
	
	10

	12
	Глиноземистый цемент
	2
	
	
	6

	13
	Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие. Кислотоупорный цемент 
	2
	
	
	8

	14
	Органические вяжущие вещества. Классификация, область применения 
	2
	
	
	8

	15
	Полимерцементные бетоны 
	2
	2
	
	8

	16
	Битумы. Виды и марки. Дегти. 
	2
	
	2
	8

	Всего на 4 семестр
	30
	15
	15
	120
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10.1 Перечень тем лекционных занятий
Тема 1. Введение. Классификация вяжущих веществ. 
Тема 2. Гипсовые и ангидритовые вяжущие вещества. 
Тема 3. Известь строительная воздушная.
Тема 4. Магнезиальные вяжущие вещества.
Тема 5. Гидравлическая известь. 
Тема 6. Романцемент. 

Тема 7. Портландцемент. Химический и минералогический состав клинкера. Способы производства. 
Тема 8. Физико-химические основы схватывания и твердения портландцемента. 

Тема 9. Разновидности портландцемента .
Тема 10. Активные минеральные добавки и пуццолановые цементы.
Тема 11. Шлаки и шлаковые цементы.

Тема 12. Глиноземистый цемент.

Тема 13. Гипсоцементнопуццолановые вяжущие. Кислотоупорный цемент.

Тема 14. Органические вяжущие вещества. Классификация, область применения.

Тема 15. Полимерцементные бетоны.
Тема 16. Битумы. Виды и марки. Дегти.
Методические указания по изучению дисциплины «Вяжущие вещества»
студентами специальности 050730 ПСМиК – 32 на 2011-2012 учебный год (6-семестр)

	Разделы
	Темы лекций
	час
	Сроки выполнения по учебным неделям

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1 Введение. Классификация вяжущих веществ 1 ч
	1 Виды бетона

 и их классификация.7-12
	1
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Гипсовые и ангидритовые вяжущие вещества    2 
	1 Структура бетонной смесь. 51-57
	2
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 Свойства смеси57-67
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 Известь строительная воздушная. 2
	1 Твердение бетона при норм. температуре и формирования

 структуры бетона
150 - 152
	2
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 Твердение бетона при повышен. температуре 153-174
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 Магнезиальные вяжущие вещества 1 ч
	1 Магнезиальные вяжущие вещества 1 ч [1], 82-101
	1
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 Гидравлическая известь. 1ч
	Гидравлическая известь.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 Романцемент  1 ч
	Романцемент  1 ч [1], 101-110
	1
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 Портландцемент. Химический и минералогический состав клинкера. Способы производства. 2 ч
	1 Проектирование состава тяжелого бетона [1], 174-192
	2
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 Производственные составы и по номограммам и графикам [1], 192-198
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 Физико-химические основы схватывания и твердения портландцемента
	Физико-химические основы схватывания и твердения портландцемента [1], 210-226
	2
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 Разновидности портландцемента 2 ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 Активные минеральные добавки и пуццолановые цементы2 ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 Шлаки и шлаковые цементы    4ч
	1 Бетон на пористых заполнителях [1], 226-240
	4
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 Ячеистый бетон [1], 240-245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	3 Мелкозернистые бетоны [1], 245-250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 Глиноземистый цемент 2ч
	1 Силикатный бетон [1], 250-256
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	2 Жаростойкий, фибро-бетон и др. [1], 256-263
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	13  Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие. Кислотоупорный цемент 2ч
	1 Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие [1], 290-294
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	
	2 Кислотоупорный цемент [2], 314-319 Пособие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	14 Органические вяжущие вещества. Классификация, область применения    2 ч
	1 Технология возведения монолитных конструкций [2], 328-336 Пособие
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	
	2 Зимнее бетонирование [2], 336-339 Пособие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	15 Полимерцементные бетоны  2 ч
	1 Контроль качества бетона. [2], 297-334
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	2 Математические методы в технологии бетона [2], 373-388 Пособие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	16 Битумы. Виды и марки. Дегти.  2 ч
	
	2
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