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	Тема 3. Безотходная переработка отходов горно - добывающей промышленности. 

Расчет экологической эффективности безотходных технологий.
	1. Проведение инженерных расчетов
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	Тема 3. Безотходная переработка отходов горно - добывающей промышленности. 

Расчет экологической эффективности утилизации отходов в производстве вяжущих материалов. 
	1. Проведение инженерных расчетов
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	 Тема 3. Безотходная переработка отходов горно - добывающей промышленности. 

Расчет экологической эффективности использования отходов в производстве керамических материалов. 
	1. Проведение инженерных расчетов
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	1. Сопоставление и изучение способов переработки отходов производства фосфора.
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c.60-74


Литература


Основная

1. Воробьев О.Г., Балабеков О.С., Молдабеков Ш.М., Уфимцев Б.Ф. Экологические проблемы химического предприятия. -Алма — Ата, 1984. — 210с. 

2. Хамзин С.К., Смаилов К.3., Яичников В.Ф., Ники'гин В.П. 

Утилизация отходов промышленности. -Алматы, 1992. — 120с. 

3. Кунаев А.М., Кожахметов С.М., Ванюков А.В. и др. Основы комплексного использования сырья цветной металлургии. — АлмаАта, 1982. 

4. Янчиков В.Ф. Востриков Ю.С. Искусственный конгломерат-дорожный цементобетон из электротермофосфорных шлаков. 1982 

5. Хамзин С.К., Фендт Б.Е., Смаилов К.3. Определение оптимальных составов известкового п созольных вяжущих, применяемых для укрепления грунтов, с использованием математического метода планирования экспериментов. Алма — Ата: КазПТИ, 1978. — 53c. 

6. Есютин В.С., Тазиев Ж.К., Нургалиев Д.Н. Вакуумное рафинирование кадмия. Цветные металлы. 1978. 

Дополнительная
7. Лакерник М.М., Мазарчук Э.Н., Петкер С.Я., Шабалова Р.И. Переработка шлаков цветной металлургии. — М.: Металлургия, 1980.— 126с. 

8. Таймасов Б.Т., Есимов Б.О. Цементы на основе техногенных отходов и магматических пород. Изд. N0RIS, — Шымкент, 2002. — 163с.

9. Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента. Учеб 
пособие: — Шымкент, ЮКГУ, 2004. — 293с. 

10.Сулименко Л.М. Технология производства минеральных вяжущих 
и изделй на их основе. — М.: Высшая школа, 2000. -303с. 

11.Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по ХТВМ. Учеб. 
пособие. — Шымкент, ЮКГУ. 2006. — 111с. 

12.Пащенко А.А., Сербин В.П., Старчевская Е.А. Вяжущие 
материалы. 2-изд.. — Киев. Вища школа, 1985. — 440с. 

    








